Aké mame moznosti?

Standardne vyrdbame nase detské drevené
stoliky a stolicky zo smrekového masivu, prip.
kombinacie s MDF (sedédky a vrchy stola) Jeho
vlastnosti a charakteristiku najdete tiez v tejto
brozirke. Ak mate zdujem o iny typ materialu,
ako je napriklad: borovica, buk prosim nevahajte
nas kontaktovat pre viac informacii a
individualnu cenovd ponuku.

Farebné kombinicie a lakovanie.

e Prirodna verzia dreva - znamend, ze drevo je
riadne opracované do hladka, tmelené a
nasledne niekolkokrat vybrasené ale bez
povrchovej tpravy lakom alebo farbou

o Lakovand farebnd verzia dreva - operadld,
sedaky, vrchna ¢ast' a nohy Vam nalakujeme
(nafarbime) do akejkolvek farby alebo
priesvitného laku. Délezité: Ak si zvolite
nohy stoli¢iek a stolika v prirodnom dreve,
tzn. Zze ich $tandardne ponechdme v dreve
bez lakovania.

Detské drevené stolicky a
stoliky

Material a jeho charakteristika

Detské stolicky a stoliky so zvieracimi motivmi,
a teda séria: Bunny, Zajko, Macko, Myska,
Motyl, st vyrabané zo smrekového masivu prip.
z kombinacie masivu a MDF.

Na operadld a nohy pouzivame standardne
prirodny masiv smrek,na dosky stolikov a
sedaky zvykneme pouzit aj MDF.

Hrabka materidlu je 28 mm.

Moyt S AN E

alakovat, farbit a
Avsak tym, Zze sa radi medzi velmi mikké
dreviny, nie je odolny voci silnejsim tiderom a
narazom.

Ak chcete aby Vam stolik vydrzal bez oderov ¢o
najdlhsie, odpora¢ame Vam pri vacsom zatazeni
stolika pouzit napriklad gumenda ¢&i silikénova
podlozku alebo obrus.
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Skupina Tvrdost v | Priklady

kg/cm3 stromov
Velmi do 350 Smrek, borovica,
mikké drevo jedla, lipa, topol

Mikké drevo | viac ako 350 Cverveny smrek,
breza, jel3a, viba

Stredne viac ako 500 Gastan, lieska,
tvrdé drevo platan, brest

Tvrdé drevo viac ako 650 Dub, buk, agat,
orech, javor

[Tabulka tordosti dreva]

Ako sa starat o stolicky a stolik?

Starostlivost o dreveny nabytok nie je ndro¢n4,
avsak je dolezita. Tak ako aj pri inych druhoch
dreveného masivneho nabytku treba brat do
tvahy nasledovné:

o spravnavlhkost vzduchu. Typickou
vlastnostou dreva ako prirodného
materidlu je, Ze nasdva vlhkost zo
vzduchu v prostredi. Ak je v miestnosti
prili§ vlhko - drevo napudi, ak je
naopak prili§ sucho, tak sa drevo
“scvrkava” a susi. Vyhybat sa treba aj
rychlym , velkym teplotnym vykyvom
a zmendm prostredia - obrovské
teplotné rozdiely maju vplyv na
struktdru dreva.

o umiestnenie dreveného nabytku. Ak
je to mozné, vyvarujte sa umiestneniu
stolika a stoli¢ciek na priame slnko
Taktiez je dolezité, aby sa dreveny
nabytok drzal dalej od vykurovacich
zariadeni a kozubov, ktoré casom modzu

mat vplyv na struktaru dreva.

Cistenie dreva

Na beznt starostlivost o drevené vyrobky a
nabytok Vam posta¢i mékka a jemne vlhka

handri¢ka, ktorou sta¢i povrch jemne pretriet.

Nase stolicky a stoliky moézete mat’ v rdoznych
povrchovych tpravach:

> Lakované drevo (lak alebo farba):
Cistime suchou alebo len jemne
navlhéenou handrickou, najlepsie z
baviny. Na Cistenie nepouzivame
agresivne a abrazivne prostriedky. Ak
chcete pouzit distiaci prostriedok,
vyberajte tie, ktoré st urcené prave na
tento typ dreva. Dopredu ho prosim
vyskusajte na menej viditelnom mieste
Pri’ ¢isteni na drevo prili§ netlacte.
Vyhnete ' sa  tak © neprijemnym
skrabancom alebo inym poskodeniam.

» Voskované drevo: zle znasa prilis
hortce predmety a vodu, preto na
utieranie  pouzivame len suchu
bavlnent handricku. Samozrejme,
existuja aj prostriedky na cistenie
voskovaného dreva. Nezabudnite
dopredu vyskusat, aka bude reakcia na
dany prostriedok.

» Olejované drevo:  jednoduchsia
starostlivost, kde stac¢i len sucha
bavlnena handricka.

Pozn.: Ak je stolik popisany farbi¢kami,
pripadne sa na neho nieco vyleje, snazte sa ho
ocistit ¢o mozno najskor, aby skvrna neprenikla
hlbsie do dreva.

“Drevo ako prirodny

material neustdle pracuje.”

[smrekovy masiv - skdrovka,]

A ¢o tie prasklinky...?

Kazd4 jedna stolicka a stolik z nasej dielne je z
vyrobeny z prirodného materidlu, a preto je
jedine¢ny. Nerovnosti, charizmatické uzly,
prasklinky alebo  milimetrové rozmerové
rozdiely st mozné a vytvdraja originalitu
masivneho dreva. Pocas vyrobného procesu st
uz existujtice trhliny, ktoré sa v dreve prirodzene

nachadzajd, spojené tmelom a stabilizované.

Pri kape dreveného masivneho nabytku (aj
detského) treba brat do dvahy, Ze sa jedna o
prirodny organicky materidl, ktory moze stale
“pracovat” a vplyvom réznych vlhkosti sa mézu
objavit trhlinky. Tie sa skor estetickym
problémom a neovplyviuju  Strukturdlne
vlastnosti a pevnost dreva. V pripade vyraznych
prasklin je mozné ich opédtovne stmelit a opravit.



